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Allgemeines
Fir den Einbau von TERAJOINT® Dehnfugensystemen ist die folgende Montageanleitung zu beachten.

TERAJOINT® Dehnfugen mussen auf der Baustelle vor Witterungseinflliissen sowie moglichen Beschadigungen bei
der Handhabung geschutzt werden. Sie missen trocken gelagert werden.

Vor der Verwendung werden die Dehnfugensysteme visuell auf Vollstandigkeit und auf Anzeichen von
Beschadigungen, die wahrend des Transports oder der Lagerung aufgetreten sein kdnnten, Uberpruft.

Wahrend der geschéatzten Nutzungsdauer ist am TERAJOINT® Dehnfugensystem keine Wartung erforderlich, jedoch

sollte die Plattenoberflache regelmaBig Uberprift werden, um sicherzustellen, dass etwaige Schaden so schnell wie

moglich erkannt und repariert werden. Im Falle einer Reparatur ist es notwendig, eine Beurteilung der mechanischen
Tragfahigkeit durchzufuhren.

Montagetoleranzen

Die Fugenprofile sollten so prazise wie maglich lotrecht verlegt und mit einer Wasserwaage Uberpriift werden,
um sicherzustellen, dass die Dibel bei Plattenverschiebung richtig funktionieren. Die Ebenheit und Geradheit
des eingebauten Fugensystems sollte den relevanten Anforderungen der Ausflihrungsplanung der Bodenplatte
entsprechen und mithilfe eines Nivelliergeréats Uberpruft werden.

Montage

Schritt 1. Unterbau

Der Unterbau muss entsprechend den Anforderungen der
Ausfuhrungsplanung der Bodenplatte hergestellt werden. Die
erforderliche Ebenheitstoleranz muss bei der Bestellung der
Fugenprofile angegeben werden. Die Fugenhéhe entspricht in
der Regel der Plattenstarke abziiglich 10 mm bis 35 mm.

Schritt 2. Fugenposition

Die Anordnung der Fugen sowie ihre Position und Hohe werden
in der Ausflihrungsplanung der Bodenplatte vorgegeben.

Diese muss strikt eingehalten werden. Zur Kennzeichnung

der Fugenposition gem. Bodenplattenplanung werden
Bezugsschniire gespannt.

Schritt 3. Einbau der TERAJOINT® Fugenprofile
1. Die Fugenprofile werden der Reihe nach vom

Verbindungsstlick bzw. von der vertikalen Stiitze/Wand

weg verlegt.

a. Werden Verbindungsstlicke verwendet, wird das
erste Fugenprofil an der Uberlappung mittels einer
Hilse, eines Kunststoffbolzens und einer Stahlmutter
mit dem Verbindungsstiick gekoppelt.

b. Werden keine Verbindungsstlicke verwendet, wird
das erste Fugenprofil neben der Stitze bzw. Wand
verlegt, wobei ein Abstand flir das Isoliermaterial
gelassen wird.
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2. Die Fugenprofile werden entsprechend der Bezugsschnur in der richtigen Position angeordnet, wobei ein
Hohenausgleich erfolgt. Die Hohe sollte an beiden Enden mit einem Nivelliergerat tberpruft werden. Das
Fugenprofil wird mithilfe einer Wasserwaage lotrecht eingebracht.

3. Das Fugenprofil kann nun z. B. mit Befestigungsstiften fixiert werden. Diese sollten einen Durchmesser von
14 bis 16 mm haben und mindestens 300 mm langer als die Fugenhdhe sein. Es wird die Verwendung von
14 x 600 mm Befestigungsstiften empfohlen.

Bei Platten mit einer Starke von bis zu 200 mm werden 4 Befestigungsstifte pro Fugenprofil benétigt
(bei einer Tiefe von bis zu 300 mm 6 Befestigungsstifte). Die Befestigungsstifte werden gleichmaBig
Uber eine Seite des Fugenprofils verteilt, wenn maglich auf der gegeniiberliegenden Seite des ersten
Betonierabschnittes.

Befestigungsstifte konnen einfach mit einem geeigneten Schlagschrauber oder Hammer montiert werden.

4. Die nachfolgenden Fugenprofile werden ausgerichtet, an den Uberlappungen mit Hiilsen, Kunststoffbolzen
und Muttern befestigt, einnivelliert und ebenso befestigt. Die Fugenprofile werden so befestigt, dass sich die
Enden der angrenzenden Oberkantenprofile nicht beriihren, sondern fiir Langsverschiebungen einen Spalt
von 1 bis 2 mm lassen.

TERAJOINT® UND TERAJOINT® STRONG DEHNFUGENSYSTEME WWW.PEIKKO.DE



peikko MONTAGEANLEITUNG

5. Das letzte Fugenprofil jeder Bahn muss in der Regel abgelangt werden. Der Abstand zwischen Stiitze/Wand
und der vorletzten Fuge wird unter Beriicksichtigung eines geeigneten Isoliermaterials ausgemessen. Das
letzte Fugenprofil wird auf L&nge zugeschnitten und in der gleichen Weise wie die vorherigen Fugenprofile
eingebaut.

6. Wenn die geplante Fugenanordnung das Verlegen von Fugenprofilen zwischen zwei Verbindungsstiicken
erforderlich macht und der Abstand zwischen den Verbindungsstiicken kein ganzes Vielfaches von 3,0 m ist,
wird ein zugeschnittenes Fugenprofil bendtigt.

Wenn der Abstand zwischen den Verbindungsstucken weniger als 3,0 m betragt, sollten die Fugenprofile
von den Verbindungsstlicken weg hin zu einem Punkt verlegt werden, der von beiden etwa gleich weit
entfernt ist.

Die Lucke zwischen den Oberkantenprofilen ist genau auszumessen. In der Mitte des letzten Fugenprofils
muss ein Ausschnitt entsprechend des Abstands zwischen den Oberkantenprofilen hergestellt werden,
wobei beide Uberlappungen an den Enden intakt bleiben miissen. Die beiden Teile werden dann wie
gewohnt an jeder Seite der Offnung montiert und an der Fuge stumpf verschweift.

7.  Wenn durch die Ausflihrungsplanung vorgegeben, werden X- oder T-Verbinder entsprechend der Planung
eingebaut und mit einem Nivelliergerat auf die richtige Hohe gesetzt.

Die Verbindungsstiicke werden in die richtige Position gebracht und in der entsprechenden Hohe
ausgerichtet. Die Hohe wird mittels Nivelliergerats geprift und das Verbindungsstlick horizontal mit zwei
lotrecht angesetzten Wasserwaagen ausgerichtet.

Die Verbindungsstiicke konnen dann mit Befestigungsstiften fixiert werden, wie in Absatz 3 beschrieben. Fir
X-Verbinder werden 4, fiir T-Verbinder 3 Befestigungsstifte bendtigt.

8. Als Alternative und bei Nichtverfliigbarkeit von Befestigungsstiften konnen die Fugenprofile und
Verbindungsstiicke im Mortelbett positioniert und fixiert werden.

Die Fugenprofile und Kreuzungspunkte missen exakt positioniert und abgestutzt werden. Das Mortelbett
sollte jeweils in Abstdnden von 1 m entlang der Fuge und in der Mitte der Verbinder angeordnet werden.

Das Mortelbett sollte die Fugenprofile beim GieBen und Abziehen des Betons ausreichend abstiitzen; ideal
ist eine konische Form, die mindestens bis zur Halfte der Profilh6he reicht. Das Mortelbett muss vor der
Entfernung der Abstiitzung ausreichend ausgehartet sein.

Schritt 4. Einbringen des Betons

Wenn die Fugenprofile korrekt angeordnet sind, kann mit dem Betonieren begonnen werden. Der Beton sollte

bis zur Oberkante der Fugenprofile eingebracht werden, wobei der Verflillung um die Dibel und Hilsen herum
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Bei allen Plattendiibeln muss genau darauf geachtet werden,
dass beim VergieBen keine Luft eingeschlossen wird. Daflir sollte eine geeignete Rittelflasche verwendet werden.
Beide Fugenseiten kdnnen auch gleichzeitig vergossen werden.
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